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课时4 金属的防护和回收

自学导航　
1．椐估计，全世界每年被腐蚀损耗的钢铁材料，约占全年钢铁产量的＿＿＿＿

2．铁在空气中锈蚀，实际上是铁跟＿＿＿＿、＿＿＿＿等物质相互作用，发生一系列复杂的化学反应，使铁转化为＿＿＿＿＿＿的过程。铁锈是＿＿＿＿物（填混合物或纯净物），主要成分是＿＿＿＿

3．防止钢铁生锈的主要方法是用＿＿

使金属与空气和水份隔绝，如在钢铁制件上＿＿＿＿、＿＿＿＿＿、＿＿＿＿、

或镀上一层＿＿＿＿＿＿＿的金属。

4．未生铁的铁钉在下列情况中、生锈最快的是                      （ 　）
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5．废金属是指＿＿＿＿＿、＿＿＿＿丢的＿＿＿＿、_______，＿＿＿和＿＿＿的金属物品等。

废金属不但造成＿＿＿＿＿、还会造成＿＿、＿＿等有毒金属对环境的污染。

6．金属矿物的储量有限，而且不能再生。保护金属资源的有效途径除了防止金属锈蚀外，还有＿＿＿＿＿＿＿、＿＿＿＿＿＿＿＿、＿＿＿＿＿＿＿等。

指点迷津

例题1　菜刀在下列五种情况发生锈斑轻重程度顺序是（　）

①切湿咸菜后放置　②切酸菜后放置

③切完菜后洗净擦干　④切完菜后洗净擦干再涂上一层豆油　⑤切完菜后用水冲洗。

A．⑤④③②①　　B．③②①④⑤ 　　C．②①⑤③④　　　 D．④③⑤①②

思路分析：铁生铁实际就是铁与氧气和水等物质发生化学反应的结果所以铁在有水和氧气同时存在的情况下较易生锈，但由于酸能直接与金属发生置换反应，锈蚀最快，而食盐能使铁在氧气、水存在的环境中加速锈蚀，所以答案应选　D　

例题2、废旧电池的处理问题越来越受到人们的关注，其首要原因是      （　 ）

A．防止电池内泄露出来的液体腐蚀其它物品

B．回收电池的石墨电极

C．回收电池的金属外壳再利用

D．防止电池中汞、隔等金属离子对土壤和水造成污染

思路分析：废旧电池的回收是环保的一个重要项目，人人都有责任，从我做起，不乱扔废电池，其首要原因是电池中汞、隔等有毒金属对环境的污染，A、B、C选项也是废旧电池回收的原因，但不是首要原因。所以答案应选　D

基础评价
1． 生锈这种变化属于       （ 　）

A．物理变化      B．化学变化 

C．剧烈氧化      D．缓慢氧化
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如图所示：将铁钉置于水中，则铁钉三个不同部位，最先生锈的是(    )                

a      A．a处      B．b处   

C．c处      D．以上都有可能

3．在下列情况下，埋在地下的铸铁管道腐   

  蚀速度最慢的是   (    )

A．在含铁元素较多的酸性土壤中

B．在干燥、致密不透气的土壤中

C．在潮湿、疏松透气的土壤中

D．在潮湿、疏松不透气的土壤中

4．已知金属X具有下述性质：

(1)它的主要矿物的化学成分是X2O3；
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(2)它主要通过还原法冶炼而得；

(3)它的年产量位于金属之首

  椐此推断：X是(  )

A．铜   B．铝   C．铁    D．钛

    5．椐报道每年因锈蚀损耗的钢铁材料约占全年钢产量的1/10，为防止钢铁制品锈蚀下列措施不当的是         (    )

      A．在铁制品表面镀上一层其它金属

B．在车、船的表面喷涂油漆

C．将使用后的铁锅洗净、擦干

D．用碱液将铁制品表面油膜洗净

6．世界卫生组织把铝定为食品污染源之一，铝的下列应用必须加以控制的是              

(    )

  A．用金属铝制电缆

B．用铝制铝合金门窗

C．用铝合金制飞机材料

D．用铝制装碳酸饮料的易拉罐 

7．铁在氧气中燃烧和铁生锈，虽然看到_______不同，但两个反应的__________是相同的，都是_________和__________发生的________的反应。

8．铝的化学性质比铁活泼，在空气中比铁更易氧化，但为什么铝制品却比铁制品耐用？

9．农药波多液是用胆矾、熟石灰和水配制的，配药时能否用铁桶配制，为什么？

10．徐州市一家化工厂处理含铜废料的生产流程如下：

  写出上述生产流程中跟铜直接有关的化学方程式。

拓展探究

有一工业废水，经分析其中含有大量的Ag+、 Fe2+ 和部分泥沙，既污染环境又造成浪费。某工厂想从上述溶液中回收银并得到副产品硫酸亚铁。请你设计一个既经济又合理的实验方案。

化苑漫步

千年古剑不锈之迷
1965年在我国湖北江陵挖掘楚墓时，发现了两把寒光闪闪的宝剑，剑面上漂亮的黑色菱形格子花纹清晰流畅，并嵌着绿色玻璃装饰品。这两把宝剑长55.6cm，其中一把剑身上铸有“越王勾践自作用剑”八个字。这两把宝剑在地下埋藏了2000多年，至今仍然光彩夺目，非常锋利，毫无锈蚀。勾践剑在国外展出时，不少参观者都惊叹不已，称它是无价之宝。

9年后，在陕西秦始皇的从葬坑中又出土了三把宝剑，整体乌亮，锋利无比。它们在五、六米深的潮湿土壤里埋藏了2000多年，出土时居然毫无锈迹……

我国科学工作者研究后发现古剑的成分是青铜，即铜和锡的合金。锡是一种抗锈能力很强的金属。因此青铜的抗锈能力自然比铁强。
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